
Přehled ruských ocelí používaných k výrobě nožů.

Názvy ruských ocelí jsou uváděny v ruštině.

OCEL Uhlík Chrom Měď Mangan Molybden Nikl Fosfor Křemík Síra Wolfram Vanad Titan ANALOG  HRC

 [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]  [%]

40X13 0,35-0,45 13 0,35 0,03 0,3 0,03
420,425mo

d
54-58

65X13 0,6-0,75 16-18 1 0,75 0,04 1 0,03
440A/B, 

AUS6/8
56-58

95X18 0,95-1 17-19 <0,3 <0,8 <0,6 <0,03 <0,8 <0,025 <0,2 440C 58-60

110X18 1,1 17-18 0,3 0,5 3 0,5 <0,03 <0,025 0,2
BG42,  

ATS34
58-61

50Х14МФ 0,48-0,55 14-15,0 ≤0,6 0,45-0,80 ≤0,03 ≤0,6 ≤0,03 0,10-0,15 58-60

X12 2-2,2 11,5-13 <0,3 0,15-0,45 <0,2 <0,35 <0,03 0,1-0,4 <0,03 <0,2 <0,15 <0,03 58-62

Х12МФ 1,45-1,65 11-12,5 <0,3 0,15-0,45 0,4-0,6 <0,35 <0,03 0,15-0,35 <0,03 0,7-0,9 Z160, D2 59-61

ШХ15 0,95-1,05 1,35-1,65 0,2-0,4 0,17-0,37 60-63

У8 0,76-0,83 <0,2 <0,25 0,17-0,33 <0,25 0,3 0,17-0,33 <0,028 60-63

У10 0,96-1,03 <0,2 <0,25 0,17-0,33 <0,25 0,3 0,17-0,33 <0,028

У13 1,26-1,34 <0,2 <0,25 0,17-0,33 <0,25 0,3 0,17-0,33 <0,028

Z60 0,6-0,65 14 0,45 0,55-0,6 0,15 0,15-0,2 AUS8 57-58

Z90 0,78-1,05 3,6-4,5 0,15-0,4 4,6-5,5 5,5-6,7 1,7-2,2 60-62

Nerezová ocel - Ruská federace

Nerezová ocel se zvýšeným obsahem molybdenu, vanadia - Ruská federace

Vysokouhlíková ocel se zvýšeným obsahem chromu, molybdenu, vanadia - Ruská federace

Vysokouhlíková ocel - Ruská federace

Importována nerezová ocel - Francie


